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В данной работе изложен алгоритм расчета сталебетонной плиты по нормальному сечению с 

использованием метода предельного равновесия. Получены выражения для определения предельной 
нагрузки при разрушении плиты по нормальному сечению как в случае приложения равномерно рас-
пределенной нагрузки, так и при нагружении центрально приложенной сосредоточенной силой. 
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Изучение новых направлений в области со-
вершенствования строительных конструкций 
показывает, что одним из перспективных явля-
ется использование внешнего армирования, вы-
полняющего одновременно силовые, защитные, 
изоляционные и технологические функции 
[1…7]. Практика применения конструкций с 
внешним армированием в строительстве свиде-
тельствуют об их конкурентоспособности с тра-
диционными железобетонными. Одним из вари-
антов конструкций с внешним армированием 
являются сталебетонные плиты.  Наибольший 
эффект от внешнего армирования достигается в 
изгибаемых в двух направлениях плитах пере-
крытия и покрытия благодаря тому, что плоский 
стальной лист, работая в условиях двухосного 
растяжения, повышает жесткость и несущую 
способность плиты. Для широкого распростра-
нения в практику строительства сталебетонных 
конструкций необходима разработка теории и 
методов их расчета.  

Считая справедливым основные предпо-
сылки метода предельного равновесия, обосно-
вание которых применительно к сталебетонным 
плитам дано в работе [8], можно предложить 
следующий способ определения несущей спо-
собности из условия прочности нормальных се-
чений. 

Будем предполагать, что разрушение плиты 
произойдет по схеме пологой пирамиды с вер-
шиной в точке приложения силы (рис. 1). При 

этом величина 2
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постоянная, или, по крайней мере, незначитель-
но меняется с появлением в конструкции де-
формаций нелинейного характера. Тогда вели-
чина i , найденная из упругого расчета, будет 
справедлива для точек плиты вдоль линии пла-
стического шарнира в предельном состоянии.  

Напряженное состояние в сечении перпен-
дикулярном линиям пластического шарнира 
принято в следующим виде (рис. 2). 

Спроектируем все силы, действующие в се-
чении на горизонталь 
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Составим уравнение моментов всех сил от-
носительно нейтральной линии 
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с учетом (2) после простейших преобразований 
найдём предельный момент по линиям пласти-
ческих шарниров (рис 2) 
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где il  – длина некоторого i - того участка пла-
стического шарнира; si  и biR  – предельные 
напряжения в стальном листе и бетоне в направ-
лении перпендикулярном к линии пластическо-
го шарнира с учетом двухосного напряженного 
состояния; 0h  – рабочая высота сечения, sA  – 
площадь листовой арматуры на единице шири-
ны пластического шарнира. 

Вследствие изотропного характера армиро-
вания сталебетонных плит, направление линии 
пластического шарнира можно считать перпен-
дикулярным к направлению главных площадок, 
следовательно, величина предельных напряже-
ний, совершающих работу на виртуальных пе-
ремещениях, равна напряжениям на главной 
площадке. Тогда в соответствии с условием пла-
стичности по энергетической теории Мизеса, 
имеем: 
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2/ 1 ,si T                      (5) 
где T  – физический предел текучести при од-
ноосном растяжении,   – изменяющаяся вдоль 

линии пластического шарнира величина соот-
ношения напряжений на главных площадках. 

Рис. 1. Схема излома плиты: 
а – схема излома плиты; б – эпюра прогибов в состоянии предельного равновесия 

 
Рис. 2. Напряженное состояние по линиям пластических шарниров 

 

Для определения прочности бетона biR , с 
учетом изменяющегося  , воспользуемся лю-
бым из имеющихся в литературе критерием. Как 
показывают численные расчеты, увеличение 
прочности до 30  соответствующее двухосно-
му сжатию, мало сказывается на величине пре-
дельного момента, поэтому для ориентировоч-
ного расчета в формуле (4) можно принять 

bi bR R , где вR  – прочность бетона при одно-
осном сжатии. 

Закономерность изменения величины 
2 1    в явном виде очень сложна, поэтому 

вычисление предельного момента по формуле 
(4) производится численно. Для этого линия 
пластического шарнира разбивается на конечное 
число достаточно малых отрезков, в пределах 
которых можно считать .const  Будем пред-

полагать, что в процессе нагружения с появле-
нием в элементах конструкции деформаций не-
линейного характера, перераспределение усилий 
с одного направления на другое незначительно. 
Тогда величина  , найденная из упругого рас-
чета будет справедлива для точек плиты вдоль 
линии пластического шарнира в предельном со-
стоянии. 

Объём эпюры прогибов (рис. 1, б) 1
3

V Sf . 

Площадь основания 1
2

S nar , где n  – число 

сторон основания, a  – сторона опирания пла-
стины, r  – радиус вписанной окружности для 
данного многоугольника. Следовательно  
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Работа внешних сил при равномерно рас-
пределенной нагрузке 

6q
qnarW qV f  .                     (7) 

Работа внешних сил при центрально при-
ложенной продольной силе 

FW Ff .                               (8) 
Работа внутренних сил  
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 – угол наклона грани эпюры проги-

бов, прижимающей к j-й стороне контура опи-
рания пластинки, в направлении перпендику-
лярном этой стороне; jа  – длина стороны опи-
рания пластинки. 

Приравняв между собой работу внешних и 
внутренних сил, получим выражение для опре-
деления предельной нагрузки при разрушении 
плиты по нормальному сечению  
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При нагрузке центрально приложенной со-
средоточенной силой 
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  ; m  число участков на которые 

разделена линия пластического шарнира.  
Изложенный алгоритм расчета сталебетон-

ной плиты реализован на ПЭВМ и позволяет 
при введении в программу радиуса окружности 
плиты, шага расположения анкеров и шага при-
ращения получить усредненный предельный 
момент и предельную расчетную нагрузку. Ва-
рьирование вводимыми параметрами позволит 
оптимизировать конструкцию в целом [9…12]. 
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Chernysheva E.V., Serykh I.R., Statinov V.V., Statinov V.F., Glagolev E.S. 
BEARING CAPACITY OF STEEL CONCRETE SLABS ON NORMAL SECTION 
In this paper, the algorithm of calculation steel concrete slabs on normal cross-section using the method of 
limiting equilibrium has been presented. The expressions for calculation of ultimate load destruction of a 
slab normal cross section have been obtained as in the case of application of evenly distributed load as at 
load of centrally applied concentrated force. 
Key words: steel concrete slabs, bearing capability.


