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ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОЛЕМАНИТА 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЭМАЛЕЙ ПО СТАЛИ 

Аннотация. Соединения бора обладают комплексом различных свойств, которые предопреде-
ляют многообразие его применения. Основной областью потребления бора и его соединений является 
стекольная и керамическая промышленности. Более половины уходит на производство оптических 
стекол, кислото- и термическистойких изделий, теплоизолирующих стекловолокон, стекловидных по-
крытий, фарфора и т.д. В работе рассмотрена возможность использования колеманита для получе-
ния эмали по стали. Разработан оптимальный температурно-временной режим обжига для получе-
ния качественного покрытия и достижения необходимого эффекта. Установлено, что колеманитом 
можно частично заменить буру для покровной эмали. На основании проведенных исследований было 
установлено, что полученная экспериментальная эмаль более тугоплавкая, чем эмаль ЭСП-210. Уста-
новлен оптимальный температурный режим обжига для экспериментального покрытия – 950 °С, для 
покрытия ЭСП-210 – 825 °С. Для равномерного оплавления экспериментального покрытия необходима 
температура, превышающая температуру оплавления ЭСП-210 на 125 °С. Была проведена варка 
шихты, содержащая колеманит. Варка велась в электрической печи при температуре 1300 °C в те-
чение 5 часов. Для дальнейшего исследования из экспериментальной эмали был приготовлен шликер и 
нанесён методом полива на пластины. 
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Введение. Нанесение покрытий, качество и 
характеристики которого играют немаловажную 
роль в получении изделия, является одним из рас-
пространенных способов декорирования [1–3]. 
Они позволяют придать особые эстетические 
свойства материалам, такие как художественная 
выразительность и целостность композиции [4–
8]. 

Колеманит является ценным природным 
промышленным источником нерастворимого 
бора [9, 10] и борной кислоты, которые применя-
ются в самых различных областях промышлен-
ности: химической, фармацевтической и др. [11, 
12]. 

При введении колеманита ускоряются про-
цессы силикато- и стеклообразования в шихте, 
существенно облегчается варка стёкол за счёт во-
влечения в реакцию силикатообразования боль-
шего количества оксида бора, чем в шихте на ос-
нове борной кислоты. Образующиеся в ходе ре-
акций боро- и алюмосиликаты кальция способ-
ствуют более быстрому переходу тугоплавких 
компонентов системы в расплав. Однако в про-
цессе термообработки при температуре около 
500 °С, шихта на основе колеманита увеличива-
ется в объёме на 10–20 %, что вызвано дегидра-
тацией Са2В6Оn·Н2О. Это следует принимать во 
внимание при производственных варках каль-
ций-алюмоборосиликатного стекла на основе ко-
леманита [9, 10, 13–15]. 

Также при использовании колеманита сокра-
щаются потери оксида бора при варке стёкол. 

Большая его часть в процессе стекло- и силикато-
образования находится в химически связанном 
состоянии: колеманит переходит в борат каль-
ция, а затем в боросиликат кальция. Снижение 
летучести борного ангидрида позволит повысить 
качество продукции, уменьшить вредное воздей-
ствие В2О3 на экологию в целом. 

Термостойкие керамические материалы об-
ладают значительным водопоглощением. В 
настоящее время расширяется использование по-
судомоечных машин, поэтому стало важным по-
лучение материалов, обладающих плотной 
структурой, что обеспечит улучшение таких 
свойств изделий как прочность, термическая 
стойкость и др. [16]. 

С целью регулирования структурно-техно-
логических факторов производства керамики в 
состав исходной шихты вводят различные до-
бавки, способные образовывать жидкую фазу в 
области температур обжига. Преимущество на 
рынке отдается соединениям бора, которые спо-
собны плавится при пониженных температурах, 
снижать вязкость и ТКЛР стеклофазы [16]. При 
этом материалы с их использованием обладают 
повышенной хим- и термостойкостью, а также 
механической прочностью [16]. 

Материалы и методы. Для исследований 
были использованы стеклоэмали марок ЭСГ-26 и 
ЭСП-210. 

В качестве составных частей шликера для 
нанесения грунтовой эмали, помимо ЭСГ-26, 
применяли песок, буру и бентонитовую глину. 
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Для приготовления экспериментальной покров-
ной эмали использовали песок Кормиловского 
месторождения, полевошпатовый концентрат, 
поташ, соду кальцинированную, буру и колема-
нит следующего химического состава (таблица 
1). 

Таблица 1 
Химический состав колеманита 

Химический состав, мас. % 
SiO2 Al2O3 CaO B2O3 
6,85 0,27 35,3 52,49 

В качестве подложки использовали сталь-
ные пластины марки СТ-3. Стеклоэмали измель-
чали в фарфоровой ступке. Варка эксперимен-
тальной фритты производилась в электрической 
печи. Сушка и обжиг – в лабораторной муфель-
ной печи СНОЛ–1,6. 

Основная часть. Поверхность любого изде-
лия всегда имеет достаточное количество загряз-
нений, которые влияют на силу сцепления эмали 
с металлом, а это, в свою очередь, ведёт к появ-
лению дефектов на эмалевом покрытии. Для ис-
следований использовали следующие методы 
подготовки поверхности образцов: механическое 
удаление ржавчины и загрязнений с помощью 
наждачной бумаги, обезжиривание с использова-
нием ацетона. 

Шликер наносили на зафиксированные и об-
работанные пластины методом полива по всей 
поверхности. Сушка эмали проходила в сушиль-
ном шкафу в течение 25 минут при температуре 
150 °C. Чтобы избежать обогащения печной ат-
мосферы парами воды, потому что это может по-
влиять на сцепление эмали с основой, была про-
изведена тщательная сушка эмалевого покрытия. 

Наиболее ответственной операцией эмали-
рования является обжиг грунтовой эмали, в ре-
зультате чего происходит сцепление покрытия с 
металлической основой. Для производства эмали 
по стали проводили расчёт шихты следующего 
химического состава (табл. 2). 

Таблица 2 
Химический состав эмали 

Химический состав, мас. % 
SiO2 Al2O3 CaO Na2O К2О B2O3 
49,0 10,5 7,0 17,0 2,5 14,0 

Для определения количества сырьевых мате-
риалов в шихте составляли систему уравнений, 
которую решали с использованием программы 
Shichta. Для приготовления брикетов все сырье-
вые компоненты смешивали в нужных пропор-
циях и увлажняли. 

Варка полученных образцов (рис. 1) прово-
дилась в электрической печи с нагревом до 
1300 °C в течение 5 часов, затем шла выдержка 
тиглей, которая длилась 2 часа. После выдержки 

следовала студка образцов при комнатной темпе-
ратуре (рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Приготовленные брикеты 

 
 

 
Рис. 2. Экспериментальная эмаль 

С целью исследований экспериментальной 
покровной эмали и ЭСП-210, шликера из этих 
эмалей, наносили на пластины с грунтовой эма-
лью. Приготовление шликеров проходило путем 
измельчения в фарфоровой ступке и просеивания 
через сито 0071. Пропорции шликеров следую-
щие: 100 % эмали, 10 % бентонитовой глины,  
50 % воды. Шликер в керамическом сосуде под-
вергся «старению» в течение 24 часов. На зафик-
сированные пластины, покрытые грунтовой эма-
лью, шликер наносили методом полива по всей 
поверхности, излишки с поверхности удаляли 
методом разгона массы шликера относительно 
подложки динамическими воздействиями. 

Для определения оптимального темпера-
турно-временного режима обжига покрытий, 
термообработка образцов велась в интервале 
температур от 825 до 950 °С с шагом 25, продол-
жительностью 5 мин. Получены следующие ре-
зультаты по экспериментальной эмали (рисунок 
3): 

 при температуре 825 °С оплавления 
эмали не произошло; 

 при температурах 850, 875, 900 и 925 °С 
покрытие оплавилось, но наблюдался недожог 
эмали; 

 при температуре 950 °С получилось 
ровно оплавленное покрытие с хорошей силой 
сцепления. 



Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова                                                                                                                        2020, №10 

59 

   

825 °С 850 °С 875 °С 

   

900 °С 925 °С 950 °С 
Рис. 3. Образцы после обжига, покрытые экспериментальной эмалью 

 

Получены следующие результаты по эмали 
ЭСП-210 (рис. 4): 

 при температуре 825 °С на образце, по-
крытом эмалью ЭСП-210, получили ровно оплав-
ленное покрытие с хорошей силой сцепления; 

 при температурах 850, 875, 900, 925 и  
950 °С покрытие оплавилось, но наблюдался пе-
режог эмали. 

   

825 °С 850 °С 875 °С 

  

 

900 °С 925 °С 950 °С 
Рис. 4. Образцы после обжига, покрытые эмалью ЭСП-210 

 
Выводы. В ходе эксперимента выявлено, 

что колеманитом можно частично заменить буру 
при приготовлении шликера для покровной 
эмали. Установлено, что полученная экспери-
ментальная эмаль более тугоплавкая, чем эмаль 
ЭСП-210. Подобранные температурно-времен-
ные условия позволили установить, что опти-
мальной температурой обжига для эксперимен-
тального покрытия является 950 °С, а для эмали 
ЭСП-210 – 825 °С. 

Источник финансирования. Программа 
развития опорного университета на базе БГТУ 
им. В.Г. Шухова с использованием оборудования 
ЦВТ на базе БГТУ им. В.Г. Шухова. 
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STUDYING THE POSSIBILITY OF USING COLEMANIT TO OBTAIN  
ENAMELS ON STEEL 

Abstract. The practical use of boron and its compounds is extremely diverse due to its different properties. 
About 55 % of boron raw materials are consumed by the glass and ceramic industries for the manufacture of 
optical glasses, heat-insulating glass fibers, acid-resistant and refractory products, enamels, glazes, porcelain, 
etc. The paper considers the possibility of using colemanite to obtain enamel over steel. The optimal temper-
ature-time regime of firing has been developed to obtain a high-quality coating and achieve the desired effect. 
It has been established that colemanite can partially replace cover enamel drill. On the basis of the studies 
carried out, it was found that the obtained experimental enamel is more refractory than the ESP-210 enamel. 
The optimal firing temperature for the experimental coating was established – 950 ° С, for the ESP-210 coat-
ing – 825 ° С. For uniform reflow of the experimental coating, a temperature is required that exceeds the 
reflow temperature of ESP-210 by 125 ° C. Colemanite-containing batch was cooked. Cooking was carried 
out in an electric oven at 1300 ° C for 5 hours. For further research, a slip was prepared from the experimental 
enamel and applied by pouring onto the plates. 

Keywords: enamels, coating, colemanite, slip, firing, frit. 
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